Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny zajisti tepelnou i akustickou pohodu a zvysi pozarni
bezpecnost prostredi. Zatepleni Sikmé strechy je skvélym resenim, jak zabranit Gdnikam

tepla béhem zimy a zaroven vyuzit podkrovi k bydleni. Zatepleni Sikmé strechy je zpravidla
reSeno dvéma hlavnimi zpUsoby: zatepleni nad krokvemi nebo zatepleni mezi a pod krokvemi.

ReSeni ROCKWOOL pro $ikmé stfechy
- IZOLACE NAD KROKVEMI

Zatepleni Sikmé strechy nad krokvemi je velmi elegantnim ROCKWOOL vyvinula systémové reseni TOPROCK.

zplsobem zatepleni a pFindsi mnoho vyhod. Umoziuje Nadkrokevni zplsob zatepleni pomoci izolaci z kamenné viny
vyniknout krase dreva v interiéru formou priznani drevéné zajisti tepelnou i akustickou pohodu a zvysi pozarni bezpecnost
nosné konstrukce krovu. Minimalizuje tepelné mosty, konstrukce. Zajidtuje splnéni tepelnéizolaénich pozadavkd
umoznuje vyuzit cely prostor v podkrovi bez nutnosti snizovani pro zatepleni Sikmych stfech. Kamenna vlna vyrazné prodluzuje
podhledl ze strany interiéru. Je idealnim zplsobem dosazeni Zivotnost konstrukce strechy, a to diky své dlouhodobé stalosti
energeticky Usporného standardu. Proto spolecnost v Fadu desitek let. Primarni surovina je v souladu s prirodou.

. Krokve
. Bednéni
3. Parozabrana z asfaltového
pasu s hlinikovou folii
. Kovovy drzak vysky 120 mm
nebo vysky 180 mm
. Pomocné krokve 60 x 60 az 120 mm
(v zavislosti na tloustce 2. vrstvy
izolace)
. Izolace ROCKMIN PLUS,
SUPERROCK nebo ROCKTON
. Pojistna hydroizolace
- difuzné otevrena
8. Kontralaté podél krokvi
9. Stresni krytina na latich
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Doporucené izolace:

ROCK
WOOL

LTy PLUS - LIETY SUPER

ROCKMIN PLUS SUPERROCK ROCKTON
- v tloustkach od 40 do 200 mm - v tloustkach od 40 do 200 mm - v tloustkach od 40 do 200 mm
- ve standardnim rozméru 1 000 x 610 mm - ve standardnim rozmeéru 1 000 x 610 mm - ve standardnim rozméru 1 000 x 610 mm

- ve specialnim rozméru 1 000 x 625 mm
*Vzduchova neprlizvuénost v zavislosti na systémové skladbé nadkrokevni izolace TOPROCK.

Doporuéena skladba pro pasivni i nizkoenergeticky dum

Uy* = 0,12 W/m2.K pfi pouziti izolace ROCKMIN PLUS (A, = 0,037) v tloustce 180 + 120 mm

Uy =0,11 W/m2.K pFi pouZiti izolace SUPERROCK nebo ROCKTON (A, = 0,035) v tloustce 180 + 120 mm

* Systémové reseni TOPROCK odzkouseno na realném vzorku strechy v CSI Praha: vzdalenost krokvi 840 mm, rozmér krokvi 100/180 mm,
kovovy drzak vysoky 180 mm, pridavna krokev 60 x 120 mm, vzdalenost kovovych drzakd 1 000 mm od sebe.



Postup pri montazi

IZOLACE NAD KROKVEMI

1. Krokve pripravené na montaz bednéni 5. Montaz pomocnych krokvi 60 x 60 az 120 mm a vloZeni prvni
vrstvy izolace ROCKMIN PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON
v tloustce odpovidajici vySce kovového drzaku: 120 mm nebo 180 mm.

2. Pokladka bednéni 6. Pokladka 2. vrstvy izolace mezi pomocné krokve v tloustce
odpovidajici vySce pomocné krokve:
-80az 120 mm v pripadé pouziti kovového drzéku 120 mm
- 60az 120 mm v pripadé pouziti kovového drzaku 180 mm

4. Montaz kovovych drzaku a ukonéovacich dievénych hranolkt 8. Montaz kontralati podél krokvi a lati pro pokladku stiesni krytiny
Kovové drzaky jsou kotveny pomoci specialnich pozinkovanych
hrebd odolnych proti vytrZeni. Pro kotveni 1 ks kovového drzéku
je nutné pouZit 4 hireby délky 40 mm a 6 hi'eb( délky 60 mm.
Délka 40 mm je urcena do pridavné krokve, délka 60 mm
je uréena do krokve (paty drzaku).



